Sicakta sertlegen ve hidrojene dayanimli gelikler

Cubuk elektrotlar

1.5424
1.5424
1.7346
1.7384
1.7373

Tip / Kisa adi

E CrMol B 12 H5
E CrMo2 B 12 H5
E CrMo5 B 42 H5

E Mo B 42

Kaynak Malzeme

CROMOWELD MO AC|E Mo R 12
CROMOWELD MO

CROMOWELD 1
CROMOWELD 2
CROMOWELD 5

Ana Malzeme

Istya dayanakh celik dikigsiz borular DIN 17175 ve EN 10028-2 (DIN 17155) g6ére Uretilen
basinch kap ¢eliklerden uretilen yassi trlinler %

1.0345 | P235GH (HI)

1.0405 | P255G1TH (St 45.8)

1.0425 | P265GH (HII)

1.0461 | S255N (StE 255)

1.0481 | P295GH (17 Mn 4)

1.0482 | P310GH (19 Mn 5)

1.0473 | P355GH (19 mn 6)

1.5415 | 16Mo3 (15 Mo 3)

1.7335 | 13CrMo4-5 (13 CrMo 4 4) °

1.7380 ] 10CrMo9-10 (10 CrMo 9 10)

1.7383 ] 11CrMo9-10

2|

EN 10213-2 (DIN 17245) e gore yluksek isilarda kullanilan dékme ¢elikler

1.0619 | GP240GH (GS-C 25) (@)

1.0625 | GP280GH o)

1.5419 | G20Mo5 (GS-22 Mo 4) o

1.7357 | G17CrMo5-5 (GS-17 CrMo 5 5) Y

1.7379 | G17CrMo9-10 (GS-18 CrMo 9 10)

DIN 17176 e go6re hidrojen dayanimli gelikler

1.7218 | 25CrMo4

@ (O

1.7335 | 13CrMo4-5 (13 CrMo 4 4)

1.7380 | 10CrM09-10 (10 CrMo 9 10)

[ ]
1.7375 | 12CrMo9-10 (12 CrMo 9 10) ®

1.7362 | 12CrM019-5 / X12CrMo5 )

® = Uygun Kaynak malzemesi % Alasimsiz ve dusuk alagimli

O = Sarth uygundur. Gerektiginde iletisime geciniz.






