
 

 

 
 
 
 
Vorschlag 1: (Normale Belastung) 
 
 
                                                                                    CARBO ALBRO AC / CARBO S-CuAl 8
                                                                             ile birleştirme kaynağı
 
 
 
 
                                                                                           CARBO ALBRO AC / CARBO S-CuAl 8                                                                                                                          
                                                                                           ile ara kat

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Öneri 2: (Yüksek basınç)
 
 
 
                                                                                                                             
 
                                                                CARBO 4156 B/ CARBO S-4155
                                                        ile tampon kat.            
 
 
 
 
                                                                                                            CARBO 82 B /  CARBO S-2.4806
                                                                                          ile birleştirme kaynağı.                            
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