NORM TANIMI

UYGULAMA
KULLANIM
OZELLIKLERI

MALZEMELER

ISl

MEKANIK DEGERLER

KAYNAK BANYOSU
ANALizi

(uyulan degerler)

SEVKIYAT SEKLI

KAYNAK TOZU

CARBO P-AB 100
SAAB 176 AC

CARBO S-CrMo 2 - UP

Malzeme 1.7305
EN 12070 S CrMo 2 W CrMo 2
AWS/ ASME-A 5.23 EB 3

Carbo S-CrMo 2 tozalti telidir. Sicak sert celiklerin birlestirme kaynaginda kullanilir. CrMo celiklerin
kazan ve boru imalatinda 600° C kadar kullanimi uygundur. Kaynak metali iyilestirilebilir.
Cozeltiye ve yaslanmaya dayanimhidir.

10CrMo9-10,

10CrSiMoV7

+ 600° C kadar

Mekanik degerler 6nemli dlgtide kullanilan toz ile alakalidir.

Si

Mn

Cr

Mo

0.10

0.20

0.95

2.45

1.00

Yuzulkler DIN 8557 gore, Makaralar DIN 8559 gére

Si02 + Ti02

CaO + MgO

Al203 + MnO
Ca F2

30%
5%

55%
10%

Yigma , aluminat bazli toz.

Alasimsiz ve disuk alagimli geliklerin, ince taneli
Yapi ¢eliklerin StE420/WstE 420 kadar ve sicak sert
celiklerin 15 Mo 3 kadar.

Kolay ¢ikarilabilen curuf.

Torba a 25 kg.



